
 Tabel 2: houtkenmerken m.b.t. keuze van houtkwaliteit  

Eigenschap van de plank: Toelichting: Letten op: 

Bovenzijde/versus onderzijde Bij de Plankencentrale hebben de planken een 

mooiere kant. Bij deze kant zijn eventuele open 

noesten gestopt en geschuurd. De mooiere kant is 

meestal de zichtzijde. 

Is bij het te maken werkstuk de onderkant ook 

zichtzijde. Zo ja dan moet ook de onderkant 

beoordeeld worden 

Rechtheid en Kromming Geschaafde planken zijn altijd een beetje krom. Vaak 

is dit geen probleem en kunnen ze tijdens lijmen 

recht gebogen worden. 

Welke lengte is nodig in het werkstuk. Langere 

wat krommere planken kunnen in kortere 

stukken van bijvoorbeeld 120 / 130 cm gezaagd 

worden hierdoor verdwijnt de lengte 

kromming.  

Kantnoesten Soms bevindt zich een kantnoesten in de plank. Bepaal of kantnoesten een probleem zijn. 

Kopscheuren of lengtescheuren Kopscheurtjes komen voor in planken. Deze zijn aan 

de bovenzijde gestopt en geschuurd. Aan de 

onderkant van de plank zijn deze niet gestopt. 

Bepaal of de kop scheur aan de onderkant een 

probleem is, of het niet in de overmaat zit of 

niet zichtbaar is. 

Spint Bij sommige soorten verschilt het spint wezenlijk van 

het kernhout. Bijvoorbeeld bij noten of eiken. 

Bepaal zichtbaar spint is toegestaan. Bij 

sommige houtsoorten is zoals noten is het niet 

mogelijk om spintvrije planken te kopen. Aan 

de onderzijde is spint geen probleem. 

 Ruwe onderkanten Zoals eerder besproken komen “schaaffouten” af en 

toe aan de onder kant voor. Deze ruwe plekken zijn 

niet geraakt door de beitels van de schaafmachine. 

Bepaal of het een probleem is wanneer deze 

aan de onderkant van de plank zitten. Meestal 

is het geen probleem behalve als dit deel van 

het werkstuk in het zicht komt. 

 

 

 


